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Nowe wydanie normy PN-EN I1SO 13585
Zmiany w uprawnieniach dla lutowaczy

Mitosz GRATKOWSKI

Norma PN-EN IS0 13585 ,,Lutowanie twarde — Kwalifikowanie
lutowaczy i operatorow lutowania twardego” stanowi jeden

z najwazniejszych dokumentow dla os6b wykonujacych
potaczenia nieroztaczne urzadzen cisnieniowych

ze szczegOlnym uwzglednieniem obszaru chtodnictwa,
klimatyzacji i pomp ciepta. Po kilkunastu latach od
wprowadzenia normy PN-EN 1S0 13585:2012, opublikowane
zostato nowe wydanie dokumentu — PN-EN IS0 13585:2025-01,
zawierajace istotne zmiany wptywajace na uzyskiwane
uprawnienia przez osoby wykonujace lutowanie twarde.

EN I1SO 13585:2012
PN-EN ISO 13585:2012

g
PN-EN 1SO 13585:2025-01
EN ISO 13585:2024

Rys. 1. Ewolucja wydan normy PN-EN 1SO 13585 (EN ISO 13585)
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JAKIE ZMIANY WPROWADZA
NOWE WYDANIE NORMY
PN-EN 1SO 13585:2025-01?

Nowe wydanie normy PN-EN ISO 13585:2025-01 (EN ISO
13585:2024) wprowadza wiele istotnych zmian z punktu wi-
dzenia uzyskiwanych dokumentow kwalifikacyjnych. Jedna
z gtownych zmian majacych znaczenie dla 0s6b ubiegajacych
sig o certyfikacje (uprawnienia) z zakresu lutowania twarde-
go, jest wydtuzenie okresu waznos$ci dokumentu z 3 do 5 lat
oraz zmiana zakresow kwalifikacji dla niektorych zmiennych
procesu lutowania, takich jak grubo$¢ materiatu czy dtugos¢
zakfadki. Zainicjowane zmiany sg korzystne dla 0s6b uzysku-
jacych certyfikaty (uprawnienia), poniewaz rozszerzajg uzy-
skiwany zakres kwalifikacji migdzy innymi w odniesieniu do
wymiarow ztaczy lutowanych [1, 2].

W nowej normie PN-EN ISO 13585:2025-01 wprowa-
dzono znacznie wigcej zmian. Obejmujg one migdzy innymi
zmiang sposobu oznaczen materiatow podstawowych wy-
korzystywanych do lutowania, a takze modyfikacje w spo-
sobie prezentowania zakresu kwalifikacji na certyfikatach
(dokumentach stanowigcych uprawnienia).

Tabela 1. Poréwnanie uzyskiwanych zakresow kwalifikacji wedtug
norm PN-EN IS0 13585:2012 i PN-EN IS0 13585:2025-01, na
przyktadzie materiatu o gruboscit = 1 mm (Zrodto: opracowano na
podstawie [1, 2])

Zgodnie z norma PN-EN IS0 13585:2012 (Stara norma)

i zyskiwan

Grubo$¢ materiatu ArELLCD zaklrjeg T(walziifil)(/acji
t(mm) 10 0d 0,5mm
’ do 2,0 mm

Grubo$¢ materiatu Ztacze probne zaklrjggil\(/\l/\;vl?fri]lfacji
t(mm) 10 <2,0mm

JAKIE PROCESY LUTOWANIA TWARDEGO
OBEJMUJE NORMA
PN-EN 1SO 13585:2025-01?

Kwalifikowanie lutowaczy i operatoréw lutowania twardego
zgodnie z normg PN-EN IS0 13585:2025-01 moze by¢ reali-
zowane dla réznych proceséw lutowania twardego: od luto-
wania twardego ptomieniowego, przez lutowanie indukcyjne,
rezystancyjne, az po lutowanie piecowe. Szczegoétowe zesta-
wienie przedstawiono w tabeli 2 [1].

CZY UPRAWNIENIA ZZAKRESU LUTOWANIA
TWARDEGO SA WYMAGANE?

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy ci$nieniowej PED (ang.
Pressure Equipment Directive) 2014/68/UE (zatacznik |, pkt.
3.1.2 — taczenie w sposob nierozigczny), w przypadku urza-
dzen cisnieniowych nalezacych do kategorii ci$nieniowej I,
[ 1V procedury operacyjne oraz personel musi zatwierdzi¢

Rys. 2. Przyktad ztgcza probnego wykonanego metodg
lutowania twardego, ktore zostato poddane badaniu
makroskopowemu (zrodto: [3])
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wiasciwa strona trzecia, wybrana przez producenta. Strong Tabela 2. Procesy lutowania twardego objgte stosowaniem normy PN-EN SO 13585:2025-01.
trzecig moze byc: Zrodto: [1]

= jednostka notyfikowana; Numer procesu " R
= organizacja strony trzeciej uznana przez paistwo czionkow- [utowania AZRIDIICESIPUNAIEHETCETD

skie zgodnie z art. 20. Dyrektywy [4];

911 lutowanie twarde promieniowaniem podczerwonym

Dyrektywa cisnieniowa PED 2014/68/UE zostafa wdro- 912 lutowanie twarde plomieniowe
zona do polskiego prawa poprzez ,Rozporzadzenie Ministra 913 lutowanie twarde laserowe
Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagan dla urza- 914 \utowanie twarde elektronowe
dzen cisnieniowych i zespotow urzadzen cisnieniowych” [5]. . . .

W zwigzku z powyZzszym obowigzek posiadania uprawnien e ISt 1
wymaganych przez przepisy dotyczy wszystkich podmiotow ob- 918 lutowanie twarde rezystancyjne
jetych stosowaniem dyrektywy cisnieniowej PED, je$li wprowa- 919 lutowanie twarde dyfuzyjne
dzane przez nie urzadzenia, zespoty lub instalacje sg klasyfiko- 921 lutowanie twarde piecowe
wane w I, Il lub IV kategorii ci$nieniowej. Warto zaznaczyc, ze
dyrektywa obejmuie nie tylko producentéw, ktorzy wytwarzaja 922 lutowanie twarde prozniowe
wyroby produkowane seryjnie (np. fabryki podlegajace proce- 923 lutowanie twarde kapielowe
durze oceny wedfug modutu A2 dyrektywy PED), lecz moze tak- 994 lutowanie twarde w kapieli solnej

7e dotyczy¢ podmiotow, kiore wytwarzajg jednostkowe instala-

cie (np. podiegajace procedurze oceny wediug modufu G dyrek- 925 lutowanie twarde w kapieli topnikowej
tywy PED — weryfikacji jednostkowej). Ma to szczegélne znacze- 926 lutowanie twarde zanurzeniowe
nie dla firm wytwarzajacych instalacje cisnieniowe (np. chtodni- 972 lutospawanie fukowe

cze, klimatyzacyjne) w roznego rodzaju obiektach.

JAK SPRAWDZIC, CZY JEDNOSTKA
CERTYFIKUJACA JEST UPRAWNIONA
DO WYDAWANIA UPRAWNIEN?

Aby certyfikat stanowit dokument zgodny z przepisami pra-

wa powinien spetnia¢ odpowiednie wymagania. W przy-

padku podmiotow, ktérych dotyczy obowigzek posiadania

uprawnien do wykonywania potaczen nieroztacznych we-

dtug Dyrektywy PED, dokument (certyfikat) powinien zo-

sta¢ wydany wytacznie przez uprawniong jednostke certyfi-

kujaca, ktéra posiada:

= notyfikacje (Jednostka Notyfikowana, ang. NB — Notified
Body) lub odpowiednie uznanie jako organizacja strony trze-
ciej (ang. RTPO - Recognized Third Party Organization)—aby  Rys. 3. Przyktady potaczen wykonanych metoda lutowania twardego (zrodto: [3])
zweryfikowaé, czy jednostka certyfikujgca jest uprawniona
do wydania certyfikatu dla lutowaczy, nalezy sprawdzic, czy
znajduje sie w bazie NANDO zatwierdzonej przez Komisje
Europejska; nastepnie nalezy zweryfikowa¢ w bazie NANDO,
czy jednostka jest przypisana do wykonywania certyfikacji
wedtug przepiséw PED 2014/68/UE, w odniesieniu do kon-
kretnej procedury oceny zgodno$ci; w przypadku lutowaczy
jestto: approval of permanent joining personnel (zatwierdza-
nie personelu do wykonywania potaczen nieroztacznych) [6]; . .

= krajowa akredytacje —w celu wydawania certyfikatow dla luto- NOtyfl ka ja

waczy stanowigcych uprawnienia wedtug PED, jednostka certy- c € Notified bodies (NANDO)
e
\'\ /
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fikujaca powinna by¢ akredytowana w odniesieniu do normy PN-
ENISO/IEC 17024:2012 jako jednostka certyfikujaca osoby (Rys.
5.) [7]. Akredytacja w Polsce jest udzielana jednostkom oce-
niajagcym zgodnos¢ przez Polskie Centrum Akredytacji — PCA.

NANDO ( New Agproach Notified and Designated Drganisations ) Information System

Rys. 4. Struktura jednostek notyfikowanych (zrodto: [3])

W zakresie akredytaciji jednostki certyfikujacej nalezy

zweryfikowag, czy jest ona akredytowana do celéw notyfika- JAK SPRAWDZI(:, CZY CERTYFIKAT
cji, w tym przypadku dyrektywy PED 2014/68/UE oraz do nor- LUTOWACZA STANOWI UPRAWNIENIE
my zharmonizowanej odnoszacej sie do ocenianego obszaru, ZGODNE Z DYREKTYWA PED?

na przykfad dla certyfikacji lutowaczy powinna by¢ to norma  Aby certyfikat stanowit uprawnienia zgodne z dyrektywg ci-
PN-EN IS0 13585 (EN IS0 13585) [8-10]. $nieniowg PED 2014/68/UE powinien by¢ wydany przez
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PCA

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

o
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CERTYFIKACJA
0S0B

AC 056

Rys. 5. Symbol akredytacji
jednostki certyfikujacej
personel AC 056 —
Centralny O$rodek
Chtodnictwa COCH

w Krakowie Sp. z 0.0
(zrodto: [3])
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» CENTRALNY OSRODEK CHLODNICTWY
“COCH" w Krakowie Sp. 2 0.0
“reapeaonms s

CERTYFIKAT  Nr/No.
CERTIFICATE

Jak rozpoznac certyfikat personelu zgodny
z wymaganiami Dyrektywy PED 2014/68/UE

PCA

Pousit Eoninum
AXREOYTAC)

Przywolanie krajowej akredytacii (graficzne
lub stowne)

i Symbol akredytacji wskazuje, ze

kompetencje jednostki certyfikujacej,

CLATYTIKACIA o
0308 sq potwierdzone przez PCA

AC 056
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Przy odr

Dyrektywy cisnieniowej PED oraz
przedmictowej normy

Numer / odwotanie do

Jednostka Notyfikowana Nr 1462: Jednostki Notyfikowanej

Notiféed body No, 1462.
Centralny Oérodek Chiodnictwa “COCH" w Krakowie Sp. 2 0.0,

Rys. 6. Przyktadowy certyfikat dla lutowaczy zgodny z wymaganiami PED (zrodto: [3])

uprawniong strong trzecig — jednostke notyfikowana, a w zwigz-
ku z tym zawiera¢ podpis jednostki notyfikowanej, na przyktad:
Jednostka Notyfikowana nr 1462, Notified Body No. 1462,
NB 1462... itp., a takze zawiera¢ przywotang akredytacje.
Ponadto, jako norma dotyczaca certyfikacji, oprocz PN-EN 1SO
13585, powinna by¢ przywotana takze dyrektywa ci$nienio-
wa PED 2014/68/UE. Szczegoty przedstawiono na rysunku 6.

W przeciwnym przypadku certyfikat wydany w oparciu
0 sama norme PN-EN ISO 13585 (bez potwierdzenia spetnienia
wymagan dyrektywy PED 2014/68/UE) i bez podpisu uprawnio-
nej strony trzeciej nie stanowi prawnie wiazacego dokumentu
wedfug Dyrektywy PED 2014/68/UE. Moze by¢ traktowany tyl-
ko jako dobrowolny certyfikat przyktadowo dla os6b fizycznych,
chcacych posiadaé potwierdzenie kompetenciji, albo podmiotow,
ktorych nie dotyczy aspekt urzadzen cisnieniowych. Wowczas
dokument taki to tylko potwierdzenie kompetencji, natomiast
nie jest to zatwierdzenie (uprawnienie) do lutowania urzadzen
i zespotow cisnieniowych zgodnie z PED [11, 12].

PODSUMOWANIE

Prace w zakresie lutowania twardego wymagajg od lutowacza od-
powiednich umiejetnosci w celu wytwarzania trwatych potaczen
nieroztgcznych z zachowaniem odpowiedniej precyziji, jakosci
i powtarzalnosci wykonania ztaczy. Kluczowe jest przy tym
zapewnienie bezpieczenstwa. W zwigzku z powyzszym nale-
zy pamietac, ze kwestie dotyczace prac spawalniczych i luto-
wania twardego reguluje Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeristwa i hi-
gieny pracy przy pracach spawalniczych, ktore wskazuje na
konieczno$¢ posiadania co najmniej zaswiadczenia o ukon-
czeniu szkolenia w zakresie wykonywanych prac. Niemniej
jednak w przypadku podmiotow objetych rowniez innymi re-
gulacjami, jak np. dyrektywa PED, moze by¢ konieczne spet-
nienie dodatkowych, regulowanych prawnie wymagan w za-
kresie certyfikaciji personelu. |

mgr inz. Mitosz Gratkowski -

Centralny O$rodek Chtodnictwa ,COCH”
w Krakowie
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Uprawnienia dla
z 5-letnim okrese
dostepne juz w CC

Nowa norma PN-EN ISO 13585:2025-01
— nowe wytyczne o miedzynarodowym
zasiegu w kwalifikowaniu lutowaczy.

KORZYSCI DLA LUTOWACZY
DZIEKI CERTYFIKACJI W OPARCIU

O NOWA NORME:
. . P ST NOTIFIED
DLUZSZY OKRES WAZNOSCI CERTYFIKATU PCA BODY
(zmianaz 3lat Na 5 lat) ; R
il

CERTYFIKACJA

SZERSZY ZAKRES KWALIFIKACJI 1462
(wieksze mozliwosci lutowania AC 056
w oparciu o jeden certyfikat)

Chcesz uzyskac uprawnienia?
Koriczy Ci sie waznos¢ obecnego

certyfikatu?
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